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ZKT 
番号 

試験方法の名称及び改正年 

101 セメントの凝結時間の差による回収水の品質試験方法（2007） 

102 モルタルの圧縮強度比による回収水の品質試験方法（2007） 

103 スラッジ固形分中の砂分含有率試験方法（2007） 

104 回収水濃度試験方法（精密試験）（2007） 

105 回収水濃度試験方法（簡易試験）（2007） 

106 細骨材の表面水率試験方法（2007） 

107 人工軽量骨材（粗骨材）の密度試験方法（簡易法）（2007） 

108 粗骨材の表面水率試験方法（簡易法）（2007) 

109 細骨材中の塩化物の簡易測定方法（2007） 

110 細骨材の推定粗粒率の試験方法（2007） 

111 細骨材の簡易微粒分量試験方法（2007)（旧：細骨材の簡易洗い試験法） 

112 細骨材の砂当量（SE）試験方法（2007） 

113 混和材として用いた高炉スラグ微粉末の練混ぜ均質性の簡易確認試験方法（2007）

201 ｢JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法」におけるスランプの測定の仕方（2007）

202 アルミニウム粉末を用いた迅速キャッピング方法（2007） 

203 コンクリートに含まれる高性能 AE 減水剤の迅速定量方法－ニオイセンサ法－（2007）

204 RCCP 用コンクリートのコンシステンシー試験方法（2007） 

205 アンボンドキャッピングによるコンクリートの圧縮強度試験方法（2007） 

206 コンクリートのアルカリシリカ反応性迅速試験方法（2007） 

207 脱水ケーキの圧縮強度試験方法（2007） 

208 アンボンドキャッピングに用いるゴム硬さ試験機の検定方法（2007） 

209 スリップフォーム工法用コンクリートの管理試験方法（2007） 

210 フレッシュコンクリートの単位水量の迅速推定試験方法（高周波加熱法）（2006） 

211 フレッシュコンクリートの単位水量の迅速推定試験方法（エアメータ法）（2007） 

301 塩分含有量測定器の検定方法（2007） 

302 軽量型枠を用いたコンクリートの圧縮強度試験用供試体の作り方（2007） 
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